
exotherm: up
Prüfer: Tenberg
Prüfdatum: 2013-09-19

Thermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing Center
Dynamische Differenzkalorimetrie ( DSC )

Auftrag:ULMBE02663
Probe: B Evonik

Vestamid Terra HS16
Aufheizrate: 10 K/min

Messgerät: Mettler DSC822e
Atmosphäre: 50 ml/m Stickstoff
Norm: IEC 1006
Einwaage: 8,2 mg

Thermoplastics Testing Center
Rheinuferstrasse 7-9
Gebäude R33, Raum 133
D-47829 Krefeld-Uerdingen


