
Prüfer: Tenberg
Prüfdatum Proben: 2013-10-07

Thermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing CenterThermoplastics Testing Center
Thermischer Längenausdehnungskoeffizient ( TMA )

Auftrag: ULMBE02671
Probe:     FH-Hannover  B 
ShowaDenko Bionolle1020MD

Messgerät: Mettler TMA 841
Norm: DIN 53752
Probekörper: Flachstab 80x10x4

UL International TTC
Rheinuferstrasse 7-9
Gebäude R33, Raum 133
D-47829 Krefeld-Uerdingen


